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Technische Prifvorschriften fiir Boden und Fels im StraRenbau (TP BF-StB)

Bekanntmachung der Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern

vom 10. Januar 2005 Az.: 11D9-43414-001/95

An die Regierungen

die Autobahndirektionen

die StralRenbauamter

das Straf’en- und Wasserbauamt

nachrichtlich an

die Oberfinanzdirektionen

die Staatlichen Hochbauamter

die Landkreise

die Stadte

die Gemeinden

1. Die "Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im StraRenbau”, - TP BF-StB -, wurden von der
Forschungsgesellschaft fur das StralRen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV) in Form einer Loseblatt-
Sammlung (Grundlieferung Januar 1988) herausgegeben und seitdem durch Nachlieferung, zuletzt vom
Oktober 1999, erganzt. Sie wurden mit Rundschreiben vom 21. August 2000, Az.: [ID9-43414-001/95 zur
Anwendung im StralRen- und Brickenbau in Bayern vorgeschrieben.

Inzwischen ist bei der FGSV die Nachlieferung Juni 2003 erschienen, mit der die Loseblattsammlung der
TP BF-StB durch neue Prifvorschriften erganzt und aktualisiert werden kann.

Einige Teile der TP BF-StB sind in die DIN-Normen der Reihe DIN 18121 bis 18137 (ibernommen worden.
Diese DIN-Normen sind Bestandteil der TP BF-StB, auch wenn sie in der Sammlung selbst nicht abgedruckt
sind.

Neu in die TP BF-StB aufgenommen wurden die Teile:
- C 20 Zerfallsbestandteil von Gestein - Siebtrommelversuch

- C 21 Verschiebungsmessungen quer zur Bohrlochachse - Inklinometer- und Deflektometermessungen



- E4 Kalibrierung eines indirekten Prifmerkmals mit einem direkten Prifmerkmal.

Als Neuausgabe erschien der Teil B 8.3 ,Dynamischer Plattendruckversuch mithilfe des leichten
Fallgewichtsgeréates*“. Die Uberarbeitung wurde erforderlich, da in der Praxis bei Einsatz von verschiedenen
Geratetypen auf gleichen Baustellen Messwertunterschiede festgestellt wurden. Weiterhin ergab die
Uberpriifung der Kalibrierstellen, dass eine weitere Prazisierung der Randbedingungen fiir die jéhrliche
Kalibrierung erforderlich war. Folgende Neuerungen in den TP BF-StB, Teil 8.3, Ausgabe 2003 fir die
Anwendung des Prifverfahrens sind besonders zu nennen:

— Der Anwendungsbereich fur das Gerat wurde auf einen dynamischen Verformungsmodul Evd von 15
MN/m? bis 70 MN/m? begrenzt (friher 15 MN/m? bis 80 MN/m?).

— Als Federelement ist ein vorgespanntes Tellerfederpaket zu verwenden.

— Eine gegebenenfalls erforderliche Ausgleichsschicht aus Sand darf nur die oberflachlichen offenen
Poren des Bodens aufflillen. Eine mehrere Millimeter dicke Sandschicht ist unzulassig.

— Die Kontrolle der Setzungsmesseinrichtung durch den Anwender entfallt.

Mit der Sammlung liegt ein geschlossenes, aktuell gehaltenes und umfassendes Regelwerk vor. Es stellt
sicher, dass die Entnahme und Aufbereitung der Proben sowie die Durchflihrung der Prifverfahren nach
gleichen Grundsatzen vorgenommen werden kdnnen und so eine einheitliche Beurteilung der
Prifergebnisse ermdglichen.

2. Die TP BF-StB sind in der aktuellen Fassung bei Straf’en- und BriickenbaumaRnahmen im Zuge der
Bundesstralien, der StaatsstralRen und der von den Strallenbauamtern (Strallen- und Wasserbauamt)
betreuten Kreisstralen anzuwenden. Die TP BF-StB sind sowohl als Ganzes aber genauso auch in Teilen
geeignet, Bestandteil von Bau-, Ingenieur- und Uberwachungsvertragen zu werden.

Das Gesamtwerk der TP BF-StB gilt gemaf

— Abschnitt 14.2.1 ZTV E-StB 94 fiir Erdarbeiten im Stralenbau und

— Abschnitt 2.2.4.1 ATV DIN 18316 fur Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln

als vereinbart und liegt damit den Bauvertragen als Vertragsbestandteil zu Grunde.

3. Zur Anwendung der Prifverfahren nach TP BF-StB wird auf Folgendes hingewiesen:

3.1

Die Dichtemessungen gemal DIN 18125 auf der Baustelle in Verbindung mit dem Proctorversuch gemaf
DIN 18127 im Labor dienen der Uberpriifung und Bewertung der beim Einbau erzielten Verdichtung und
zum Nachweis der vertraglichen Anforderungen an den Verdichtungsgrad DPr. Fur die Dichtemessungen
auf der Baustelle kommen in Abhangigkeit von der Bodenart insbesondere die Messverfahren mit dem
Ausstechzylinder, mit dem Ballongerat oder mit Bentonit-, Sand- oder Gipsersatz zur Volumenbestimmung
in Betracht. Je nach Art der Volumenmessung kénnen dabei geringfiigig unterschiedliche Ergebnisse
auftreten.

3.2



Der Statische Plattendruckversuch gemaf DIN 18134

— dient der Uberpriifung des Trag- und Verformungsverhaltens des Planums, indem der
Verformungsmodul Ev2 ermittelt und die vertraglichen Anforderungen nachgewiesen werden.

— kann in geeigneten Fallen (Bodeneigenschaften, Prifverfahren, Einbauverfahren) auch fir eine indirekte
Prifung des Verdichtungsgrades im Erdbau gemaf Abschnitt 14.2.5 ZTV E-StB 94 angewendet werden.

Fir die Durchfiihrung der Verformungsmessungen nach DIN 18134 wird das Prufverfahren der "Ein-Uhr-
Messung mit dem Benkelmann-Balken" beschrieben.

3.3

Der Dynamische Plattendruckversuch mit Leichtem Fallgewicht gemaf Teil B 8.3 TP BF-StB kann in
geeigneten Fallen zur

— indirekten Prufung des Verdichtungsgrades im Erdbau gemafl Abschnitt 14.2.5 ZTV E-StB 94 und/oder
der

— ersatzweisen Ermittlung des Verformungsmoduls Ev2 auf dem Planum gemaf Abschnitt 14.3 ZTV E-
StB 94

angewendet werden.

Fir den mithilfe dieses Verfahrens ermittelten dynamischen Verformungsmodul liegen derzeit jedoch noch
keine Anforderungswerte vor. Daher ist der Zusammenhang zwischen dem Ergebnis des dynamischen
Plattendruckversuches und dem in der Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungswert zu
ermitteln. Die Vorgehensweise dabei ist in den TP BF-StB, Teil E 4, geregelt.

4. Zur Vermeidung von vertragsrechtlichen Auseinandersetzungen tUber die Bewertung von Ergebnissen
verschiedener Prifverfahren und Prifgerate auf einer Baustelle und zur Vermeidung grober Baumangel ist
daher wie folgt zu verfahren:
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Soweit nicht bereits im Rahmen der Ausschreibung entsprechende Festlegungen getroffen worden sind, ist
auf der Baustelle vor Beginn der Verdichtungsarbeiten zu vereinbaren, dass fiir Eigeniiberwachungs- und
Kontrollpriifungen dasselbe Priifgerat zu verwenden ist.

4.2

Werden verschiedene Geratetypen eingesetzt, ist vor Beginn der Verdichtungsarbeiten eine Einigung der
Vertragspartner Uiber das Referenzprifgerat erforderlich.

4.3

Kommt es zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu keiner Einigung Uber die Bewertung der
Messergebnisse, so sind fur die Verdichtungsprifung bzw. die Prifung des Verformungsmoduls direkte
Prifverfahren durchzufihren.

4.4



Zur Ermittlung der bauvertraglichen Anforderungen an den Verdichtungsgrad (DPr) bzw. an den
Verformungsmodul (Ev2) kommen zunachst die entsprechenden direkten Prifverfahren in Betracht. Sind
Dichtemessungen und Proctorversuche auf Grund der Bodeneigenschaften priftechnisch zu schwierig oder
zu zeitaufwandig oder lassen sie sich wegen der vorgeschriebenen Einbauleistung nicht im erforderlichen
Umfang zeitgerecht ausfiihren, kénnen die in Abschnitt 14.2 ZTV E-StB 1995 aufgezahlten, indirekten
Prifverfahren auf der Grundlage von nachweislichen Erfahrungen oder Kalibrierungen der Prifstellen
durchgefuhrt werden. Auf die Richtwerte fir die Zuordnung fur grobkoérnige Béden gemaf Tabelle 8 ZTV E-
StB 94 wird hingewiesen. Insbesondere bei trockenen bindigen Bdden kann es dartber hinaus notwendig
sein, auch den Luftporenanteil zu bestimmen.

4.5

Beim Einsatz des statischen Plattendruckgerates ist darauf zu achten, dass seit der Neuausgabe der DIN
18134 das Prifverfahren mit dem so genannten ,3-Uhr Messverfahren® nicht mehr in der Norm enthalten
ist.

4.6

Das leichte Fallgewichtsgerat kann - ein homogenes Priiflos vorausgesetzt - auch ohne Kalibrierung und
ohne bekannte Korrelation zu vertraglichen Anforderungswerten im Rahmen der Prifmethode M 3 fir eine
vergleichsweise Beurteilung der erzielten Verdichtungsqualitat und zum Aufsuchen von Schwachpunkten im
Sinne eines ,proof rolling” eingesetzt werden. Dieses Vorgehen bietet sich insbesondere bei raumlich
beengten Verhaltnissen an.

4.7

Zur Durchfiihrung des dynamischen Plattendruckversuchs mit Leichtem Fallgewicht dirfen nur Gerate mit
Tellerfedern gemal TP BF-StB Teil 8.3 verwendet werden.

4.8

Die Kalibrierung des dynamischen Fallgewichtsgerates darf nur durch eine von der Bundesanstalt fiir
StralRenwesen (BASt) anerkannte Priifstelle erfolgen. Die Liste der anerkannten Kalibrierstellen wird durch
die BASt gefiihrt und auf der Internetseite der BASt (www.bast.de) verdffentlicht.

5. Mit dieser Bekanntmachung ist unser Schreiben Az.: 11D9-43414-001/95 vom 21. August 2000 uberholt
und nicht mehr anzuwenden.

6. Die Nachlieferung Juni 2003 der TP BF-StB kann unter der FGSV-Nr. 591/4 beim FGSV Verlag GmbH,
Wesselinger Stralte 17, 50999 Kdln, bezogen werden.

Die in den TP BF-StB erwahnten DIN-Normen kdnnen einzeln beim Beuth-Verlag GmbH, 10787 Berlin,
Burggrafenstralie 6, bezogen werden; einige sind aber auch in den ebenfalls vom Beuth-Verlag GmbH
herausgegebenen DIN-Taschenblchern 76 ,Verkehrswegebauarbeiten“ bzw. 113 ,Erkundung und
Untersuchung des Baugrundes” enthalten, die im Buchhandel erhaltlich sind. Unter der Internetadresse
www.beuth.de wird eine Recherche zu aktuellen DIN-Normen angeboten.
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