Gesteinskornungen fir Betonfahrdecken
Nachweis der Unbedenklichkeit der groben Gesteinskdérnung
bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der
Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion

Verfahren 1

AKR-Performance-Prifung
durch AKR-Gutachter
Gultigkeitsdauer 4 Jahre

Verfahren 2

WS Grund- und Bestatigungsprufung
durch AKR-Gutachter
Gultigkeitsdauer:
Grundprtfung 4 Jahre
Bestatigungsprifung 6 Monate

Verfahren 4
(gilt nicht fur Waschbeton)

Verfahren 3
Listenfuhrung durch BASt

Empfehlung fur die Aufnahme von

Gesteinskoérnungen bzw. positiv

bewerteter Betonrezepturen erfolgt

durch einen AKR-Gutachter

Eingruppierung E | durch U/Z-Stelle
Herstellererklarung tber Erfahrungen
Jahrliche petrographische Untersuchung
Schnelltest (Alkali-Richtlinie Teil 3)

durch AKR-Gutachter

U/z-Stelle meldet an OBB jahrlich

Listenfihrung durch OBB
Meldung der Hersteller durch
U/Z-Stellen
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