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1. Allgemeines

a) Fur Beton bei Briicken- und Ingenieurbauwerken gilt der DIN-Fachbericht 100 ,Beton “, der inzwischen
Uberarbeitet wurde und als dritte Auflage, Ausgabe Marz 2010, vom Beuth-Verlag herausgegeben wird.
Diese Ausgabe ersetzt die Ausgabe 2005, die mit Bekanntmachung der Obersten Baubehdrde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 3. Juli 2008 (AIIMBI S. 401) eingefiihrt worden ist.

b) Der DIN-Fachbericht 100, Ausgabe Marz 2010, wurde im NABau-Arbeitsausschuss Betontechnik des
DIN erarbeitet, um die Anwendung der Normen durch einen einheitlichen, durchgehenden Text zu
erleichtern. Er enthalt eine Zusammenstellung der DIN EN 206-1 Beton — Teil 1: Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat sowie der zugehérigen deutschen Anwendungsregel

DIN 1045-2 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1.




