
1. Allgemeines

1.   Allgemeines 

Die „Technischen Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Straßenbau“, 
Ausgabe 1989 (TP D-StB 89), wurden in der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) in Abstimmung mit Vertretern der Industrie, der Straßenbauverwaltungen und der Wissenschaft 
überarbeitet und liegen nun als „Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von 
Oberbauschichten im Straßenbau“, Ausgabe 2012 (TP D-StB 12), vor.

Die TP D-StB 12 beschreiben Dickenmessverfahren zur Bestimmung der Schichtdicken für 
Kontrollprüfungen und für die Abrechnung und Abnahme von Schichten des Straßenoberbaus. Neben den 
bisher bewährten Prüfverfahren wurden Weiterentwicklungen der elektromagnetischen 
Dickenmessverfahren integriert.


