
Anlagen 

Anlagen  

Anlage 1: Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 04/2013 

Anlage 2: WS-Grund- und Bestätigungsprüfung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskörnungen 
für die Feuchtigkeitsklasse WS 

Anlage 3: Ablaufschema der Bewertung von Gesteinskörnungen für Betonfahrbahndecken 


