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1. Aligemeines

Die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen® (ZTV BEA-StB 09) wurden in der
Forschungsgesellschaft flir Stralen- und Verkehrswesen in Abstimmung mit den Obersten
StralRenbaubehorden der Lander sowie Vertretern der kommunalen Bauverwaltungen Uberarbeitet und in
einer Fassung 2013 veroffentlicht. Die Fassung 2013 beinhaltet die mit Allgemeinem Rundschreiben (ARS)
Nr. 03/2011 bekannt gemachten Anderungen und Erganzungen. Zudem erfolgte eine Anpassung an die
ZTV Asphalt-StB 07/13, die TL Asphalt-StB 07/13 und die TL Bitumen-StB 07/13 sowie die zwischenzeitlich
bekannt gegebenen Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, Ausgabe 2012
(RStO 12).

Sie liegen nun als ,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen®, Ausgabe 2009 / Fassung 2013 (ZTV BEA-
StB 09/13), vor.

2. Anwendung

Die ZTV BEA-StB 09/13 samt bekanntmachendem ARS Nr. 05/2014 sind klnftig bei
StralRenbaumafinahmen im Zuge der Bundesfernstralen, der Staatsstraflen und der von den Staatlichen
Bauamtern betreuten Kreisstralen anzuwenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehlen wir, die ZTV BEA-StB 09/13 auch flr
Baumaflnahmen im Zustandigkeitsbereich der Landkreise, Stadte und Gemeinden anzuwenden.



Die ZTV BEA-StB 09/13 samt bekanntmachendem ARS Nr. 05/2014 sind einschlie3lich der nachfolgenden
Erganzungen den Bauvertragen als Vertragsbestandteil zugrunde zu legen:

2.1 Zu Abschnitt 2.1 der ZTV BEA-StB 09/13

Es wird folgender neuer Abs. 5 zur Klarstellung eingeflgt:

~,Gebrochene Gesteinskdrnungen < 2 mm, die fur das Instandhaltungsverfahren Anspritzen und Abstreuen
und Oberflachenbehandlungen, Dinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise und in HeiRbauweise auf
Versiegelung verwendet werden, miissen aus Lieferwerken stammen, deren Gesteinskdrnungen > 2 mm
die jeweiligen Anforderungen an den Widerstand gegen Polieren erflllen. Gebrochene Gesteinskérnungen
< 2 mm und Gesteinskdrnungen > 2 mm, die die in Abs. 4 geforderte Kategorie fir den Widerstand gegen
Polieren nicht erfullen, kdnnen verwendet werden, wenn sie in einem Gesteinskdrnungsgemisch eingesetzt
werden, das rechnerisch den angegebenen Wert der geforderten Kategorie fur die Lieferkérnungen erreicht.
Die Berechnung erfolgt aus der jeweiligen Kategorie der Gesteinskérnungen > 2 mm im Verhaltnis ihrer
Massenanteile im Gemisch. Es durfen nur Gesteinskérnungen > 2 mm der Kategorie PSVangegeben(42) und
hoher anteilig gemischt werden.*

2.2 Zu Abschnitt 2.3.2.3 der ZTV BEA-StB 09/13

Werden im Ausnahmefall in den ZTV BEA-StB 09/13 nicht vorgesehene polymermodifizierte oder
viskositatsveranderte Bindemittel sowie viskositatsverandernde Zusatze eingesetzt, dann sind der Lieferant
des Bindemittels und gegebenenfalls des Zusatzes sowie der Erweichungspunkt Ring und Kugel des
rickgewonnenen Bindemittels im Erstprifungsbericht und im Eignungsnachweis anzugeben.

2.3 Zu Abschnitt 3.2.3 der ZTV BEA-StB 09/13

Die bitumenhaltige Zwischenschicht aus Polymermodifiziertem Bitumen 40/100-65 A beim Uberbauen von
Betondecken darf nicht auf feuchter Unterlage hergestellt werden.

2.4 Zu Abschnitt 3.2.4 der ZTV BEA-StB 09/13

Die Tabelle 3 wird um folgende Zeile erganzt:

Einbaudicken

Asphaltmischgutart|Asphaltmischgutsorte |mindestens|hdchstens

[em] [em]

Asphaltbinder AC 11BN 3,0 6,0

2.5 Zu Abschnitt 3.4.1.4 der ZTV BEA-StB 09/13

Bei einer Lufttemperatur unter 10 °C und einer Temperatur der Unterlage unter 8 °C dlirfen
Oberflachenbehandlungen nicht ausgefiihrt werden.

2.6 Zu Abschnitt 3.4.3.4 der ZTV BEA-StB 09/13

Die integrierte Spriheinrichtung ist in Bezug auf die Menge der Bitumenemulsion und die gleichmaRige
Bedeckung der Unterlage laufend zu kontrollieren. Bereiche der Unterlage, die mit der Spruheinrichtung
nicht erreicht werden, missen konventionell behandelt werden.

2.7 Zu Abschnitt 4.2.5 der ZTV BEA-StB 09/13

Bei zweibahnigen Bundesfernstrallen gilt fiir die Griffigkeit der fertigen Oberflache der Asphaltdeckschicht
gemessen bei 80 km/h fiir den Einzelwert eines 100-m-Abschnittes

— bei der Abnahme ein Grenzwert von puskm = 0,49 und

— bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche ein Wert von pskm = 0,43.

2.8 Zu Abschnitt 5.5.1 der ZTV BEA-StB 09/13



Die Bohrkernentnahme fir die Priifung des Schichtenverbunds durch Ermittlung der Haftzugfestigkeit an
Dinnen Asphaltdeckschichten in HeilRbauweise und an Dinnen Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise auf
Versiegelung kann auch vor Verkehrsfreigabe erfolgen.

Die Wasserempfindlichkeit von feinen Gesteinskdrnungen und Gesteinskdrnungsgemischen wird nach

TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 bestimmt. Betragt der Feinanteil mehr als 3 M.-% (bezogen auf den

Kornanteil <2 mm), erfolgt die Prifung mit Eigenfuller (Serie E). Ansonsten wird die Prifung mit Fremdfuller
(Serie F) durchgeflhrt.

Die Wasserempfindlichkeit von Fuller wird nach TP Gestein-StB, Teil 6.6.3, Anhang 2 bestimmt.
2.9 Zu Anhang A der ZTV BEA-StB 09/13

Anhang A Nr. 2.2.4 wird fir DSK und DSH-V wie folgt geandert:

Die Wasserempfindlichkeit von feinen Gesteinskdrnungen und Gesteinskérnungsgemischen darf beim
Merkmal Schittel-Abrieb héchstens 25 M.-% betragen.

Anhang A Nr. 2.3.6 wird fur DSH-V wie folgt geandert:

Die Wasserempfindlichkeit von Fremdfuller darf beim Merkmal Schuttel-Abrieb héchstens 45 M.-%
betragen.

3. AuRerkrafttreten

Die ZTV BEA-StB 09/13 ersetzen die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen®, Ausgabe 2009 (ZTV BEA-
StB 09). Die ZTV BEA-StB 09 sind nicht mehr anzuwenden. Die Bekanntmachung der Obersten
Baubehorde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 22. Juni 2011 (AIIMBI S. 424) wird
aufgehoben.

4. Bezugsméglichkeit

Die ZTV BEA-StB 09/13 kénnen bei der FGSV Verlag GmbH, Wesselinger StralRe 17, 50999 Kéln bezogen
werden.

Helmut Schitz
Ministerialdirektor
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